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Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés
pour les travaux de génie civil et pour la construction des chausées.

Granularité
Analyse granulométrique par tamisage
Forme des grains
Masse volumique réelle
Masse volumique en vrac
Absorption d'eau
Propreté

Teneur en fines
Pourcentage de surface cassées des
gravillons
Résistance a la fragmentation
Résistance au polissage
Résistance a l'usure
Valeur d'abrasion des granulats
Valeur d'abrasion scandinave
Affinité avec les liants hydrocarbonnés
Stabilité volumique

Résistance aux chocs thermiques
Durabilité face au gel/dégel

Soufre total

6,3/10
Désignation Gc85/15
Valeur déclarée Fl2o
Valeur déclarée 2,778 Mg/m3
Valeur déclarée 1,43 Mg/m3
Catégorie W0,8
Catégorie f
Catégorie
Catégorie LA2o
Catégorie M20

Valeur déclarée

0
Valeur de seuil admise/refus
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